
Полипропилен Seetec H7914

Свойства
Стандарт

ASTM

Единица

измерения
H7914

Показатель текучести

расплава (230 оС/2,16 кг)
D 1238 г/10 мин 1400

Плотность D 792 кг/м3 0.898

Примечание:

Информация, представленная в данном документе, имеет исключительно справочный характер.

Данные, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного

уведомления в результате улучшения качества продукции.

Преимущества:
- Узкое ММР
- Тонкие, высокопрочные волокна

Применение:
Производство нетканых материалов-
мельтблаун


